
Oberflächenbehandlungen Metall ( - = ungeeignet | G = gering | M = mittel | H = hoch )

                             Eigenschaft → 

↓ Oberflächenbehandlung
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Beizen - - - - - - - - H - - - H H H - H - - - -

Brünieren / Schwarzfärbung - - - - M M - - G - - - - - M - - - - M -

Delta®-Tone - - - - M - - - M - H - - - - - - - - - -

Delta® Protect - - H - - M - - H - H - - - - - - H H H -

Delta® Seal H - H - - M H - H M - - - - H - - - H - -

Dickschicht-Passivieren - - - - - M H - H - - - - - - - - - - - H

Elektropolieren H H H M - - - - H M - H H H H - H - - - -

Glanzverzinken - - - - - M - - H - - - - - H - - - - - M

Glasperlenstrahlen - - - G - - - - - - - - - M H - G - - - -

Gleitschleifen - - M H - - - - - - - - - - G - M - - - -

Kugelstrahlen - H - H - - - - - - - - - - G - - - - - -

Passivieren - - - - - - - - M G - - H H - M - - - - -

Phosphatieren - - H - M - M - G - - - - - - - - - - - -

Pulverbeschichten - - - - H G H - M - - - - - H - - M - M H

Teflonbeschichten (PTFE) H - H - - H - - G H - - - - M - - - - G -

Verchromen - - H - - H - - M - - - - - H - - - - - -

Vergolden - - - - - - - - - - H - - M H - - - - - -

Verkupfern - - - - H - - - M - H H - - - - - - - - H

Vernickeln - - M - - - - - H - M - - - M - - - - - -

Verzinken - - - - - - H - H - - - - - - - - - - M M

Verzinkt Chromatieren -blau- - - - - - - - - H - M - - - H - - - - G H

Verzinnen (Vallon) - - M - - - - - M M M H - H - - - - - - H
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